Probenbezeichnung

Komponente
Probenummer
Verschlei

Eisen

Chrom

Zinn

Aluminium

Nickel

Kupfer

Blei

Mangan

PQ-Index
Verunreinigung
Silizium

Kalium

Natrium

Titan

Lithium

Wasser

IR-Glykol
RuBgehalt
Olzustand
Viskositét bei 40°C
Viskositédt bei 100°C
Viskositatsindex
Oxidation
Nitration

Sulfation

Additive

Kalzium
Magnesium

Bor

Zink

Phosphor

Barium

Molybdén
Schwefel
Zusatzteste

BN

Sulfatasche

Dichte 15°C
Pourpoint
Verdampfungsverlust
Temperatur
Dynamische Viskositét,
CCs

... ASTM D5293
CCS bei Temperatur

o
EN S0
3001

EN SO
14001

=
2

VOLVO ACEA
0W-30
Frischél
3208557
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 0
<25
mg/kg 2
mg/kg 1
mg/kg 1
mg/kg
mg/kg

% <0,1
negativ
% <0,1
mm?/s 59,84
mm?/s 10,14
157

A/cm

A/cm

A/cm
mg/kg 1673
mg/kg 457
mg/kg 1
mg/kg 1034
mg/kg 886
mg/kg 0
mg/kg 0
mg/kg 2003
mgKOH/ 11,01
Gew.-% 1,1
kg/m? 854
°C -48
Gew.-% 9,2
°C 250
mPa*s 6014
C -35

TOTAL QUARTZ SHELL HX
9000 OW-30 ULTRA OW-30 OW-30

Frischél
3208565

©O 0o oo oo o o

A
N
o

<0,1
negativ
<0,1

68,81
12,24
178

1934
14
96

1041

887

2215
9,36
0,86

843

10,5
250

5363

Beschreibung der Prifverfahren und Normen: www.oelcheck.de

Frischol
3208564
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A
N
o

<0,1
negativ
<0,1

54,39
10,24
180

2316
10
68

1033

896

53
2044

11,51
1,09
837

11
250

5116

RAVENOL SSV. MOTUL 8100 Eco  MOBIL 1 FE Liqui Moly ST

Frischél
3208555
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A
N
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<0,1
negativ
<0,1

52,23
9,68
173

2343
13
65

1035

893

88
2200

11,13
1,05
842

9,7
250

4651

0W-30
Frischol
3208562
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A
N
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<0,1
negativ
<0,1

53,43
10,19
182

2245
12
62

990
846

1904
10,81
1,08

844

11,5
250

5546

0W-30
Frischol
3208560
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<0,1
negativ
<0,1

50,37
9,7
181

2801
13
214
1044
916

75
2144

12,72
1,34
851

10,8
250

4673

0W-30
Frischol
3208558
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A
N
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1

<0,1
negativ
<0,1

48,8
9,39
180

2688

923
800

2197

11,55
1,14
848
-48
11,4
250

5566

ARAL SUPER AMSOILSS Toyota PFE

FUCHS TITAN CASTROL EDGE
SUPERSYN OW-30  TITANIUM FSTOW-30  TRONIC E
Frischol Frischol Frischol
3208563 3208561 3208556
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
<25 <25 <25
5 3 2
1 0 1
2 1 2
45
<01 <01 <01
negativ negativ negativ
<0,1 <0,1 <0,1
52,66 51,59 58,07
10,1 9,88 9,97
183 181 159
2254 2241 1707
14 12 463
65 63 1
991 979 1044
844 839 901
0 0 0
0 0 0
2011 1869 2020
11 10,77 11,14
1,11 1,08 1,1
845 843 845
-42 -45 -48
11,9 11,5 9,2
250 250 250
5745 5777 5672
-35 -35 -35

0W-30
Frischol
3208554
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<0,1
negativ
<0,1

59,68
10,79
174

3205
13
204
815
705

140
2922

13,78
1,48
857

8,7
250

5277

0W-30
Frischol
3208559
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<0,1
negativ
<0,1

48,03
10,23
208

952

285
794
666

424
2317

6,49
0,59
846

13,3
250

5356
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